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Wegiel aktywny kamienny mineralny
0,46 kg

Cena 15,00 zt

Numer katalogowy P1-405113

Kod producenta P1-405113

Kod EAN 5908277714116

Opis produktu

Wegiel aktywny kamienny mineralny zostat wyprodukowany specjalnie do harmonizacji (korekty) smaku i zapachu wody
pitnej oraz spirytualiéw. Wystepuje w formie granulatu i jest wysoce efektywnym adsorbentem wielu substancji wptywajacych
niekorzystnie na smak i aromat destylatéw. Swoje wyjatkowe wtasciwosci pochtaniania niepozadanych zwigzkéw organicznych
zawdziecza silnie porowatej strukturze uzyskanej w wyniku specjalnej obrébki termicznej tupin orzechéw kokosowych i
dziataniu pary wodnej.

Najwazniejszymi parametrami przy ocenie uzytecznosci wegla aktywnego sa granulacja oraz liczba jodowa. Liczba jodowa
Swiadczy o zdolnosciach sorpcyjnych wegli - im wyzsza zdolnos¢ adsorpcji roztworu jodu na danym weglu, tym wieksza
objetos¢ poréw i wiecej miejsca na zanieczyszczenia, a co za tym idzie - lepsze zdolnosci sorpcyjne zanieczyszczeh z cieczy
takich jak: barwa, zwigzki wptywajace na smak i zapach, generalnie zwigzki organiczne (TOC) oraz zwigzki chloru.

Istotne cechy:

e gramatura 0,46 kg

e granulacja 0,6 - 2,36 mm

¢ liczba jodowa >850 mg/g

e na 20 L alkoholu

¢ tagodny smak, bez drozdzowego aromatu

Sposdb uzycia:

Przed uzyciem wegiel aktywny namocz w wodzie destylowanej przez 24 godziny celem usuniecia pecherzykéw powietrza.
Zasada stosowania wegla aktywnego jest podobna do tej stosowanej w typowych filtrach wodnych. Czas przeptywu 1 L ptynu
przez ztoze powinien wynosi¢ minimum 60 minut (efektywnos$¢ pochtaniania niepozadanych substancji zalezy od czasu
kontaktu ptynu z adsorbentem). Alternatywnie, wegiel aktywny mozna umiesci¢ w nylonowej siateczce i wtozy¢ bezposrednio
do pojemnika z oczyszczanym ptynem na czas nie krétszy niz 6 godzin, systematycznie mieszajac.

Efektywnos$¢ dziatania wegla zalezy réwniez od temperatury alkoholu. Podwyzszona temperatura ptynu nie sprzyja adsorpcji -
optymalna temperatura dla procesu pochtaniania to 10C.

Sktadniki: wegiel aktywny kamienny

Masa netto: 0,46 kg
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